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	SILVER 15 Серебро 
	SILVER 35 Серебро
	SILVER 50 Серебро

	Толщина, мкм 50
	Толщина, мкм 50
	Толщина, мкм 50

	Пропускание видимого света,   

                      18%
	Пропускание видимого света,   

                      37%
	Пропускание видимого света,   

                      53%

	Отражение видимого света, 
                      64%
	Отражение видимого света, 
                      35%
	Отражение видимого света, 
                      22%

	Сокращение бликов, 83%

	Сокращение бликов, 60%

	Сокращение бликов, 41%


	Общее пропускание солнечной энергии, 14%

	Общее пропускание солнечной энергии, 29%

	Общее пропускание солнечной энергии, 42%


	Коэффициент затемнения
0,23

	Коэффициент затемнения
0,43

	Коэффициент затемнения
0,59



